
最新ゴム関連 JIS 発行一覧 

 

日本ゴム工業会 

 

日本ゴム工業会 ISO/TC45 国内審議委員会では、平成 24 年 2 月～平成 25 年 1 月に下記 14 件の JIS

規格を制定・改正いたしましたのでお知らせします。 

 

 JIS No. 規格名称 発行日 
制定/

改正 
担当分科会

1 K 6253-1 
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―

第１部：通則 
平成 24 年 3 月 21 日発行 制定 物理試験 

2 K 6253-2 
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―

第２部：国際ゴム硬さ（10 IRHD～100 IRHD） 
平成 24 年 3 月 21 日発行 制定 物理試験 

3 K 6253-3 
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―

第３部：デュロメータ硬さ 
平成 24 年 3 月 21 日発行 制定 物理試験 

4 K 6253-4 
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―

第４部：IRHD ポケット硬さ 
平成 24 年 3 月 21 日発行 制定 物理試験 

5 K 6253-5 
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―

第５部：硬さ試験機の校正及び検証 
平成 24 年 3 月 21 日発行 制定 物理試験 

6 K 6411 
道路橋免震用ゴム支承に使用する積層ゴム

―試験方法 
平成 24 年 3 月 21 日発行 制定 

免震ゴム 

・ゴム支承 

7 K 6400-2 
軟質発泡材料―物理特性―第２部：硬さ及び

圧縮応力―ひずみ特性の求め方 
平成 24 年 7 月 20 日発行 改正 軟質フォーム

8 K 6400-5 
軟質発泡材料―物理特性―第５部：引張強

さ，伸び及び引裂強さの求め方 
平成 24 年 7 月 20 日発行 改正 軟質フォーム

9 K 6349 液圧用の鋼線又は繊維補強ゴムホース 平成 24 年 8 月 20 日発行 改正 液圧用ホース

10 K 6241 
ゴム―ガスクロマトグラフィー質量分析法（ＧＣ

／ＭＳ法）による老化防止剤の同定 
平成 24 年 12 月 20 日発行 制定 

化学試験 

方法 

11 K 6237 
原料ゴム―ＳＢＲの石けん分及び有機酸分の

求め方（定量） 
平成 24 年 12 月 20 日発行 改正 

化学試験 

方法 

12 K 6299 ゴム―試験用試料の作製方法 平成 24 年 12 月 20 日発行 改正 
天然ゴム 

・合成ゴム 

13 K 6385 防振ゴム―試験方法 平成 24 年 12 月 20 日発行 改正 防振ゴム 

14 K 6400-7 
軟質発泡材料―物理特性―第７部：通気量の

求め方 
平成 24 年 12 月 20 日発行 改正 軟質フォーム

 


